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PROTOKOL O ZKOUSKACH KAMENIVA

Objednavatel : Miroslav Karas
Sykofice 216
270 24 Zbeéno

Objednavka &islo : Z-10 063/10

Provozovna : KLADNO

Hornina : Recyklované kamenivo ze SDO

Druh kameniva : Umélé drcené

Vykonavatel : Zkusebna kamene a kameniva, s.r.o.
Husova 675

508 01 Hofice

Resitelské pracovisté : ZkuSebni laboratof &. 1046 akreditovana CIA
Hofice

Datum provedeni zkousek 12642010 - 27.5.2010

Protokol vystaven dne : 31.5.2010
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zastupce vedouciho zkugebni laboratore

Za spravnost protokolu odpovida : Jaroslava Soukupova

Protokol obsahuje

Pocet stran (vCetné titulni) 13

Podet priloh 3

Protokol byl vystaven ve dvou vyhotovenich.

Vytisk ¢islo 1 obdrzel objednavatel, vytisk &islo 2 je uloZen v archivu ZL &. 1046.
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1. PREDMET ZKOUSEK (VZORKY KAMENIVA)

Vzorek byl odebran a zaevidovan takto :

Zakéazka Cislo 582/10
Misto odbéru Expedicni skiadka
Datum odbé&ru 21.4.2010
Odbér proved! J. Kavan, J. Nedvéd
Vzorek kameniva Cislo pfilohy protokolu
Frakce v mm &islo vzorku Hmotnost Prehled vysledku Zrnnc')stni rozbor
v kg zkouSek vE. kiivek
0/4 1613/10 30 2 3

2. ROZSAH A SPECIFIKACE ZKOUSEK

Na zakladé objednavky Z-10 063/10 byly provedeny zkousky vybranych vlastnosti odebraného vzorku.

U vSech zkousek byla spingna podminka o poétu soub&znych stanoveni a dodrzeny pozadavky na zkusebni prostfedi.
Pouzite pfistroje a zafizeni jsou metrologicky navazané ve shodé s metrologickym fadem ZL a odpovidaji pozadavkiim
CSN EN 932-5.

Odhad nejistoty méreni byl uréen s pravdépodobnosti pokryti 95% v souladu s EA 4/02.

3. POUZITE POSTUPY A ZKUSEBNi METODY

Odbér vzorki kameniva
podle CSN EN 932-1.

ZmenSovani laboratornich vzork(
podle CSN EN 932-2.

Stanoveni zrnitosti - Sitovy rozbor
podie CSN EN 933-1, Zména A1.
Hodnota relativni roz8ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je 2,5 %.

Stanovenf objemové hmotnosti zrn a nasakavosti

podle CSN EN 1097-8, kap. 7, 8, 9, pril. A, B, C, Zména A1, Oprava 1.

Hodnota relativni roz8ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je pro stanoveni objemové hmotnosti
pyknometricky 3,0 % a pro stanoveni nasakavosti 2,9 %.

Stanoveni sypné hmotnosti a mezerovitosti volné sypaného kameniva

podle CSN EN 1097-3.

Hodnota relativni roz$ifené nejistoty méfeni zkusebni metody je pro stanoveni sypné hmotnosti 3,7 %,
pro stanoveni setfesené hmotnosti 3,4 % a pro stanoveni mezerovitosti 4,2 %.

4, VYSLEDKY ZKOUSEK KAMENIVA

Prehled vysledk( zkouSek frakce kameniva je uveden v Pfiloze &islo { 2
Zrnitostni rozbor frakce kameniva véetné kfivky je uveden v Priloze Gislo 3
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5. ZAVER

Vysledky zkous$ek se tykaji pouze zkousenych vzorkd.
Bez pisemného souhlasu ZL ¢. 1046 nesmi byt tento protokol reprodukovan jinak neZ cely.
Stiznost nebo namitku k protokolu Ize vznést pisemné k vedoucimu ZL do 15. dni od doruéeni.

6. PRILOHY PROTOKOLU O ZKOUSKACH

1 Protokol o odbéru - pfevzeti vzorkd, Zakazkovy list
2 Prehled vysledk{l zkougek
3 Zrnitostni rozbor kameniva vEetné kfivky zrnitosti
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PROTOKOL O ODBERU-PREYZETi VZORKU KAMENIVA
ZAKAZKOVY LIST Priloha 5.

CSN EN 932-1 f\ﬂ(/%ﬁ

Podnik : Miroslav Karas Zakazka (protokol) ¢islo 4
Provozovna : Kladno "HALDA" Datum a hodina odbéru : ;Z/ 6 AC
Hornina : Recyklat Datum pieyzéti vzorku ‘
a otevieni zakazky
Povétrnostni podminky Do o L5
Misto tézby & warDs
=

Kvalita tézené suroviny Dot
Popis technologie BZ
Uéel pouziti kameniva stavebni Gcely
Postup odbéru vzorku : Baleni vzork(:

sieo ... | Frakce d/D | Pocet Hmotnost Rozsah 5

i & ¥ & Pouzité zafizeni i
Misto odbéru Zpusob odbéru uzi 1 v thin odbéra | vzorku vkg | zkousek” Cislo vzorku

Exp s¥L. P & 4ﬂ% e A o |t | Borojp

Zplsob piepravy vzork( do zkuSebny : Lt\& N /Q.QILK

Qdbeér byl proveden podle "Planu odbéru vzorkd" SD 40 a zu¢astnili se ha nize podepsani pracovnici,

ktefi stvrzuji svymi podpisy, Ze tato &innost byla provedena v souladu s ustanovenimi CSN EN 932-1.

Rozsah zkousek dle pozadavku zakaznika je stanoven smlouvou (objednavkou) éislo : % =P 576,]/49

Zakaznik souhlasi :

- s pfipadnym stanovenim radioaktivity materialu v laboratofich schvalenych Statnim uradem pro jadernou bezpecnost

- s provedenim nékteré z pozadovanych zkou$ek v jiné akreditované laboratofi v pfipadé kapacitnich omezeni nebo
poruchy zafizeni ZL 1046

- se sdélenim vysledkl kontrolnich zkougek jednodussim zplsobem (tabelarné)
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